Рис. 1 Карта памятников неолита Закавказья, а также энеолита и бронзового века Горного Дагестана, упомянутые в статье. 

Рис. 2 1-2 – поселение Чох, Гунибский район, Горный Дагестан; 3-4 – поселение Геой-тепе, Тавузский район (Азербайджан) (фото 2019 г.)

Рис. 3 Керамика из неолитического слоя поселения Чох. 1-3 – по: Амирханов, 2023. 

Рис.4 Керамика периода энеолита и бронзового века Горного Дагестана. 1, 2 – стоянка Малинкарат; 3-6 – поселение Гинчи; 7-9 – могильник Нахола-ад; 10, 11 – слой бронзового века поселения Чох.

Рис. 5 Микрофотографии керамики Горного Дагестана: 1-4 – шамот - неолитический слой поселения Чох (1 – стрелочкой указано присутствие органической растительной примеси); 5 – шамот с лощение - стоянка Малинкарат; 6 – дресва - поселение Гинчи; 7-8 – шамот, дресва - могильник Нахола-ад.

Рис. 6 Керамика 1-4 горизонта поселения Геой-тепе с органическими примесями: 1-2 – микрофото остатков, связанных с навозом; 3 – микрофото остатков, связанных с соломой; 4 – фрагмент днища сосуда с отпечатками шелухи крупных зерен и покрытие красным ангобом (публикация: (Алекперов, 2018. С. 23-25; Alakbarov, 2018). Рис. 3); 5-6 – светлое окрашивание поверхности поверх обмазки (6 – трещины, возникшие на дополнительном слое обмазки глиной); 7 – отпечатки плетеной поверхности; 8 – лоскутный налеп в изломе днища; 9 – жгутовой налеп в изломе днища.

Рис. 7 Керамика 1-4 горизонта поселения Геой-тепе с минеральными примесями: 1, 4-5 – микрофото примеси базальта и обсидиана (5 – отмечен стрелочкой); 6 – внешняя поверхность вытянутого лоскута в изломе стенки; 6-7 – слой дополнительной глиняной обмазки поверхности.

Рис. 8. Дифрактограммы образцов: неолитической керамики Чох-Н-2 (1), Чох-Н-10 (2); керамики бронзового века Чох-Б-1(3), Чох-Б-3(4).

Рис. 9. Фотографии шлифов неолитической керамики поселения Чох.
9.1-9.7 – фотографии шлифов неолитической керамики 1 типа: 1, 2 – структура сырья 1 типа, искусственная добавка (кварц, ортоклаз, обломок кислого эффузива) шлиф Чох-Н-4, увеличение 100х, анализатор – (1), + (2). 3 – обломок бактериально-водорослевого известняка, шлиф Чох-12, увеличение 25х, анализатор –. 4,5 – обломок песчаника с кальцитовым цементом; 2 типа шамота (интракластовый и чужеродный), шлиф Чох-11, увеличение 25х, анализатор – (4), + (5). 6 – 2 типа шамота (интракластовый и чужеродный); сгусток, предположительно, ОВ. Шлиф Чох-Н-6, увеличение 25х, анализатор – 7 – 2 типа шамота (интракластовый и чужеродный); сгусток, предположительно, ОВ. Шлиф Чох-Н-2, увеличение 25х, анализатор –.
9.8-9.12 – фотографии шлифов неолитической керамики 2 типа: 8 – чужеродный шамот, шлиф Чох-Н-10, увеличение 100х, анализатор +. 9,10 – структура сырья 2 типа, темные и светлые полосы – разные степени обжига, шлиф Чох-Н-8, увеличение 100х, анализатор – (9), + (10). 11,12 - разные типы шамота, шлифы Чох-Н-8 (11), Чох-Н-9 (12), увеличение 25х, анализатор -.

Рис. 10. Фотографии шлифа керамики бронзового века поселения Чох.
10.1-10.3: фотографии шлифа образца Чох-Б-1: 1 – алевро-пелитовая структура сырья; искусственные добавки: обломок алевролита, обломок глинистого сланца, интракластовый шамот. Увеличение 25х, анализатор -. 2,3 – обломок раковинного детрита, обломок глинистого сланца. Увеличение 100х, анализатор – (2), + (3).

10.4-10.7: фотографии шлифа образца Чох-Б-3. 4 – колломорфно-пелитовая структура сырья; искусственные добавки: обломок микритового известняка, обломок кварца, плагиоклаза. Увеличение 100х, анализатор +. 5 – обломок бактериально-водорослевого известняка. Увеличение 100х, анализатор -. 6 – компонент органического вещества, интракластовый шамот. Увеличение 100х, анализатор -. 7 – интракластовый и чужеродный шамот. Увеличение 100х, анализатор -.

Рис. 11. Фотографии шлифов керамики Геой-Тепе.
[bookmark: _GoBack]1, 2 – крючковатые типы пустот; обломок риолита, шлиф 13, увеличение 25х, анализатор – (1), + (2). 3 – кальцитизированное алевро-пелитовое сырье; обломки базальта; обломки обсидиана (черное), шлиф 14, увеличение 25х, анализатор +. 4 – обломок базальта, множественные обломки обсидиана (белое), шлиф 14, увеличение 25х, анализатор -.

Рис. 12. Сферулиты из керамики неолитического периода (1, 2, 3) и бронзового времени (4) поселения Чох и неолитической керамики поселения Геой тепе (5, 6); 5 - увеличенный в размере из-за термического воздействия, 6 - потемневший сферулит. 1-5 – вид в кросс-поляризованном свете, 6 – вид в поляризованном свете. Масштабный отрезок 15 мкм.
